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Einzelergebnisse 
 

Eingesetztes Großödometer (GB Düllmann GmbH) (∅ 60 – 80 cm) 
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Last-Setzungsdiagramm (Beispiel)   (Verd.: 25 % APr) 
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Steifemodul Es = f (Auflastspannung, Ausgangslagerungsdichte bzw. Verdich-
tungsgrad in % DPr)  


