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Projekt:  Beurteilung einer Probeverdichtung 
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Ziel der Prüfung (u.a.): Last-Setzungsverhalten in großmaßstäblichen Ödome-

ter-Versuchen 

 
Einzelergebnisse: 
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Steifebeiwerte v und Exponent w nach dem Ohde’schen Ansatz:  

Es = v ⋅ σ’ew 
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Steifemodul Es in Abhängigkeit von der Lagerungsdichte (Erstbe-

lastung) für eine Auflastspannung  σ = 250 kN/m² 
 

 

 

 




